ARCILLAS REFRACTARIAS S.A.

ARCIRE/A

CAOLIN PESER

Analisis Quimico

% tipico
Al,O3 35.77
SiO, 48.53
Fe>03 0.24
TiO; 0.96
CaO <0,10
MgO <0,10
Na,O 0,02
K20 1.13
P/C 12.14
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